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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru

robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej granitowe] przy budowie placu Jana Pawta |
w Bielsku Podlaskim, ul. Poswietna, Kosciuszki, dziatki nr 1625/12; 14171

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (S5T) stanowi obowigzujgcy podstawe opracowania szczegolowei
specyfikacj

technicznej (S5T) stosowane] jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na
drogach krajowych i

wojewadzkich.

Zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu robot na drogach migjskich 1 gminnych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem:
- nawierzchni z kostki granitowej 7 x 7 cm na podsypce cementowo piaskowsj

- kraweZniki granitowe 12 x 28 x 100 cm na lawie befonowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna, przystosowana do
szybkiego ruchu

samochodowego.

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa scieralna jest wykonana z kostek kamiennych.
1.4.3. Pozostale okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normamii z
definiciami podanymi

w 35T D-M-00.00.00 ;Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robot

Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
Miymagania

ogdine” pkt 2.

2.2. Kamienna kostka drogowa

2.2.1. Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki kamiennej wg PN-
5.

06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularmej wg PN-S-96026 [12]

W zaleZnosci od ksztattdw rozrddnia sie trzy typy kostki:

- regulama,

a rzgdmar

- nieregularng.

Rozrdznia sig dwa rodzaje kostki regularmej: nommalng i tacznikowa.

W zaleznosci od jakosci surowca skalnego uSytego do wyrobu kostki rozréSnia sie dwie klasy kostki: |, |1,
W zaleznosci od dokladnosci wykonania rozréSnia sie trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.

W zaleznodci od wymiaru zasadniczego - wysokosci kostki, rozréSnia sie nastepujace wielkosci {cm):

- kostka regulama i rzedowa - 12, 14, 161 18,

- kostka nieregulama - 5, 6, 8i 10,

2.2.2. Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamienne| sg skaly magmowe, osadowe i przecbrazone. Wymagane cechy fizyczne
|

wytrzymalosciowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamiennegj

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania

i wytrzymatosciowe | 1l wediug

1. Wytrzymatosc na sciskanie w stanie powietrznosuchym,

MPa, nie mnigj niz 160 120 PN-B-04110

2. Scieralno$é na tarczy Boehmego, w centymetrach, nie wiecej niz 0,2 0,4 PN-B-04111

3. Wytrzymalosé na uderzenie (zwigzlosd), liczba

uderzen, nie mnigj niz 12 8 PN-B-04115

4. Nasigkliwos¢ woda, w %, nie wigcej niS 0,5 1,0 PN-B-04101 [1]

5. Odpomosc na zamrazanie nie bada sie catkowita PN-B-04102 [2]

2.2.3. Ksztalt i wymiary kostki regularnej

Kostka regularna normalna powinna miec ksztalt szescianu.

Kostka regularna {gcznikowa powinna miec ksztalt prostopadiodcianu.

Wymagania dotyczace wymiarow kostki regularnej normalnej | fgcznikowej przedstawia tablica 2.
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Specyfikacja techniczna adbioru | wykonania robdt

Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnej i tfacznikowe] oraz dopuszczalne odohyiki

Wielkosc Dopuszczalne odehytk dia
Wyszezegolnicnie {cm) gatunku {cm)
12 14 16 18 1 2 k]
Wymiar a 12 14 16 18 £0,5 0.7 *1.40
Wymiar b 18 21 24 27 0.7 10 % 1.2
Stosunek pola powierzchni  dolnej
istopki) do gérmej (czola), mnic| - - - - 1.0 0.8 0,7
mnigjszy niz
Mierdwnosci  powierzchni  gome]
{czola), nie wigksze niz B i ¥ s 104 04 10,6
‘-Pviypuk_{cs_cr powierzehni boczne), me | : f X 04 0.8 0.8
wicksza niz
Mierdwmosc  powierzchni  dolnej : .
{stopki), nie wigksza niz 5 i z 3 £ 04 nie bada sig
Peknigcia kostki - = - - niedopuszezalne

Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny by¢ bez uszkodzen. Pozostale krawedzie
kostki

mogg mieé uszkodzenie diugosc nie wigksze| niz pdl wymiaru wysokosci kostki (a), natomiast igczna ich diugoss
nig powinna

przekraczac wymiaru wysokosci kastki (a).

Kostki gatunku 2 i 3 moga miec uszkodzenia krawedzi powierzchni czolowe] o diugosci nie wigkszej niz pol
wyrmiary

wysokosci kostki (a), natomiast fgczna ich diugosé nie powinna przekraczac wielkosci wymiaru wysokosci kostki
(a).

Uszkodzenia kidregokolwiek z narozy kostki gatunku 1 i narozy powierzehni gomej (czota) kostki gatunku 2 3 s3
niedopuszczalne,

Szerokost lub glebokosé uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna byé wigksza niz 0,8 cm.

2.2.4, Ksztalt | wymiary kostki rzedowe|

Kostka rzedowa powinna miec ksztalt zblizony do prostopadiogcianu o rdwnolegie] powierzchni dolnej do gome;.
Cala

bryta kostki powinna miescic sie w prostopadioscianie zbudowanym na powierzchni gornej jako podstawie.

Wymagania datyczgce wymiarow kostki rzedowe] przedstawia tablica 3.

Uszkodzenia krawedzi i narozy kostki powinny byé nie wigksze niz podane dla gatunku 2 i 3 kostki regulame;.
Szerokosc lub glebokost uszkodzenia krawedzi lub naroZy nie powinna by¢ wigksza niz 0,6 cm.

Tablica 3. Wymiary kostki rzedowe] oraz dopuszczalne odchytki

Wielkosa Dopuszczalne
: iy g odehytki dla gatunku
Wyszezegdlnienie {cm) cm)
12 14 16 18 1 2 3
Wymiar a 12 14 16 N e B i | o (o 1)
Wymiar b od12 | odl4 | odl6 | od1H & : 2
do24 | do28 | do32 | do3é
Stosunek pola powierzehni  dolnej
{stopki) do gome] (czofa), nie mnigj - - - - 0,8 0,7 0.6
niz
Nierdwnosci  powierzchni  gdmej :
(czola), nie wicksze niz s 7 ¥ 3 04| £06 | £08
Peknigcia kostki - - - - niedopuszczalne

2.2 5, Ksztalt | wymiary kostki nigregularnej

Kostka nieregularna powinna mieé ksztalt zblizony do prostopadtoscianu.

Wymagania dotyczgce wymiardw kostki nieregulamej przedstawia tablica 4.

Uszkodzenie krawedzi powierzchnl gérnej (czola) oraz ich szerokosc i glebokost nie powinny byt wigksze niz
podans

dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej.

Dopuszcza sig uszkodzenle jednego naroza powierzchni gomej kostki o glebokosci nie wiekszej niz 0,6 cm.
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Tablica 4. Wymiary kostki nieregularne] oraz dopuszczalne odchytki

Wialkost Dopuszczalne odehylki dla
Whazezcpdlnicnie fcim} gatunku
5 2] B 10 1 2 3
Wymniar a 4] [ B 10 | 210 1 1,0
Swsunck  peln prwierschni  dolnej
(stopki) do porme| (czola), w cm, nis| - - - - 0.7 0, 0,5
muiefgey nik

Mierdwnnéct  powiermchnd  pomej
(czokalw ey, nie wigkere nik
Wypukboié powierzchni bocznej, w
o, e wigksza nid

Odchylki od kata prosvego keawgdzi
powierzchni  phose]  {czeda), W :
stogmdacy, nie wigksze niz B z = T X0 8 10
Olchylenia il rbwnolophose
plassceyeny  powicrzehni  dolnej w

7 . ’ ¥ +0.4 t0,6 =08

stosunku do pime], w stopniach, nig E E i e ke 10

wicksze niz
2.3. Cement
Cement stosowany do podsypki | wypelnienia spoin powinien byc cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajgey

wymaganiom PN-B-19701 [2].

Transport | przechowywanie cementu powinny byc zgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.4, Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypeiniania spoin powinno odpowiadac wymaganiom nommy PN-B-06712 [7].

Na podsypke stosuje sig mieszanks kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy cementowo-
piaskowej

o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawartosé pytow w kruszywie na podsypke cementowo-2wirows i do zaprawy cementowo-piaskowe] nie moze
przekraczac 3%, a na podsypke Zwirowa - 8%,

Kruszywo nalezy przechowywad w warunkach zabezpieczajgeych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem
Z

kruszywami innych klas, gatunkdw, frakeji (grupy frakcji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki | zaprawy cementowo-piaskowe], powinna odpowiadac wymaganiorn PN-B-32250
[10].

Powinna to byé woda ,odmiany 17,

Badania wody nalezy wykonywac:

= w przypadku nowego frodia poboru wody,

- w przypadku podejrzefi dotyczacych zmiany parametrow wody, np. zmetnienia, zapachu, barwy.

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania spoin i szezelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki kamiennej powinna byc
stosowana na goraco i odpowiadac wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2, Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazac sig mazliwosciag
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- betoniarki, do wylwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,

- ubljakdw recznych | mechanicznych, do ubijania kostki,

- wibratordw ptytowych i lekkich walcdw wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu recznym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogélne wymagania dotyczace fransportu podanc w S5T D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi sig dowolnymi Srodkami transportowymi.

Kosike regulama i rzedows nalezy ukladaé na podiodze cbok siebie tak, aby wypetnita cala powierzchnie srodka
transportowego. Ma tak uwtozone] warstwie nalezy bezposrednio ukladad nastepne warstwy.

Kostke nieregularma preewozi sie luZno usypana. tadowanie rgczne kostek regularnych | reedowych powinna byd
wykonywane bez rzucania. Przy uSyciu przenosnikaw tasmowych, kostki regulame i rzedowe powinny byt
podawane i

odbierane recznie.

Kostke regularng | rzedows nalezy ustawiad w stosy. Kostke nieregularmg moZna skfadowac w pryzmach.
Whysokosc stosu lub pryzm nie powinna przekraczac 1 m.

Budowa pomnika Jana Pawia ||
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Specyfikacja techniczna odbioru i wg.rknnani_a robot

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozié dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdine zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podbudowy

Jezeli w dokumentacji projektowe] lub SST przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki kamienne]j na
podbudowie

np. z chudego betonu, gruntu stabilizowanego cementem, tucznia itp. to warunki wykonania podbudowy powinny
odpowiadad

wymaganiom zawartym w odpowiednich S5T:

- D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu,

- D-04.05.01 Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementam,

- D-04.04.04 Podbudowa z thucznia kamiannego.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych naledy wykonacé opaske z dwoch lub jednego rzedu kostki granitowe] 9
x1l

cm szerokodci odpowiednio 22 i 11 cm na podsypce cementowa-plaskowe| oraz tawie befonowej z oporem.
5.4. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamienne] moSna stosowad podsypke o wytrzymatosci na dciskanie Rm=10
MPa,

grubosci 5 em.

5.5, Ukladanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.5.1. Ukladanie kostki nieregulame]

Kostke mozna ukltadac w rdzne desenie:

- desen rzedowy prosty, kidry uzyskuje sig przez ukiadanie kostki rzedami prostopadiymi do osi drogi,

- desen rzedowy ukosny, ktdry otrzymuje sie przez ukladanie kostki rzedami pod kalem 450 do osi drogi,

- deser w jodetke, kidry otrzymuje sie przez ukladanie kostkl pod kgtem 450 w przeciwne strony na kaSdej
polowie jezdni,

- desen ukowy, kidry otrzymuje sig przez ukladanie kostki w ksztatcie tuku lub innych krzywych.

Desen nawierzchni z kostki kamiennej nieregularne] powinien byc dostosowany do wielkosci kostki. Przy rdznych
wymiarach kostki, zaleca sig ukladanie jej w formie desenia lukowego, kidry poza tym nie wymaga przycinania
kastek przy

kraweznikach.

Szerokosd spoin miedzy kostkami nie powinna przekraczac 12 mm. Spoiny w sgsiednich rzedach powinny sig
mijac co

najmnigj o 1/4 szerokosci kostki,

Kostka uyta do uktadania nawierzchni powinna byt jednego gatunku | z jednego rodzaju skat. Dla rozgraniczenia
kierunkdw ruchu na jezdni, powinien byc ulozony pas podiuzny z jednego lub dwdch rzeddw koslek o odmiennym
kolorze.

5.5.2. Ukladanie kostki regulame;

Kostka regulama moZe byé ukdadana:

- w rzedy poprzeczne, prostopadie do osi drogi,

- w rzedy ukosne, pod katem 450 do osi drogi,

- w jodetke.

Desen nawierzchni z kostki regulame] powinien by¢ dostosowany do wymiardw kostki. Kostki duSe o wysokosci
kostki od 16 do 18 cm powinny byé ukiadane w rzedy poprzeczne. Kostki srednie o wysokosci od 12 do 14 cm
oraz kostki male,

o wysokosci od 8 do 10 cm, mogg byé ukladane w rzedy poprzeczne, w rzedy ukosne lub w jodetke.

Uktadanie kostek przy kraweznikach wymaga stosowania kostek regulamyeh {gcznikowych dla uzyskania mijania
si

sp?uln w kKierunku podiuznym,

Warunkl ukladania kostki rzedowe] s takie same jak dla kostki regulamej.

Kostke rzedows uklada sie w rzedy poprzeczne prosiopadie do osi drogi. Dopuszcza sig ukladanie kostek w
rzedy

ukosne lub jodetke.

5.5.3. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowad w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w
odleglosci od

10 do 15 m oraz w takich migjscach, w ktdrych wystepuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywnosci podioza.
S'g:zsliny podiuzne nalezy stosowacd przy $ciekach na jezdniach wszelkich szerokoscl oraz posrodku jezdni,
jeseli

szerokost jej przekracza 10 m lub w przypadku ukladania nawierzchni polowa szerokosci jezdni.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowe] - na podsypce cementowo-Zwirowe| z zalaniem
spoin
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natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypelnia spoiny | po kilku dniach pielegnacje nawierzchni moZna
uznacd za

ukonczong.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w S5T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Rodzaj | zakres badan dla kostek kamiennych powinien byt zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100 [8].
Badarie zwykle obejmuje sprawdzenie cech zewngtrznych i dopuszczalnych odchylek, podanych w tablicach 2,
3, 4.

Badanie petne cbejmuje zakres badania zwyklego oraz sprawdzenie cech fizycznyceh | wytrzymatosciowych
podanych

w tablicy 1.

W skiad partii przeznaczone] do badan powinny wehodzié kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wielkosci.
Wielkosé partii nie powinna przekraczac 500 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badan naleSy pobraé w sposdb losowy probke skladajacs sig z kostek drogowych w
liczbie:

- do badania zwyktego: 40 szluk,

- do badania cech podanych w tablicy 1: 6 szluk.

Badanla zwykle nalezy przeprowadzad przy kaSdym sprawdzaniu zgodnoscl pariii z wymaganiami normy,
badanie

peine przeprowadza sie na Zadanie odbiorey.

W badaniu zwyklym partie kostki nalezy uznaé za zgodng z wymaganiami normy, jeeli liczba sztuk niedobrych w
zbadane] ilosci kostek jest dla poszczegdinych sprawdzan rdwna lub mniejsza od 4,

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wigksza od 4, calg pariig nalezy uznac
za

niezgodng z wymaganiarmi.

W badaniu pelnym, partie kostki poddang sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, nale2y uznaé za zgodng 2z
wymaganiami normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadza wynik dodatni, Jezeli chociaz jedno ze sprawdzen da
wynik ujemny,

calg partie naledy uznaé za niezgodng z wymaganiami.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny
obejmowad

wszystkie wiasciwosci, kiore zostaly okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wg pkt od 2.3
do 2.7.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podsypkl

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacjg projeklowsg oraz z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.4.

6.3.2. Badanie prawidiowosci ukladania kostki

Badanie prawidiowosel ukladania kostki polega na:

- zmierzeniu szerokodci spoin oraz powigzania spoin i sprawdzeniu zgodnosci z p. 5.5.6,

- zbadaniu rodzaju i gatunku uSytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5,

- sprawdzeniu prawidiowosc wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3.

Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje sle wyrywkowo w kilku miejscach przez oglegdziny nawierzchni | okreslenie
czy wigzanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.

Ubicie kostki sprawdza sie przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 om ubijaka o masie 25 kg
na

poszczegdine kostki. Pod wplywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno byt dostrzegane.

6.3.3. Sprawdzenie wypelnienia spoin

Badanie prawidlowosci wypelnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnogci 2 wymaganiami zawartymi w p.
5.5.6.

Sprawdzenie wypelnlenia spoin wykonuje sie co najmnigj w pigciu dowslnie obranych migjscach na kazdym
kilometrze przez wykruszenie zaprawy na diugosci okolo 10 cm i zmierzenie glgbokosci wypelnienia spoiny
zapraws, a przy

zaprawie cementowo-piaskowe] | masie zalewowe] - rownie przez sprawdzenie przyczepnosci zaprawy lub masy
zalewowej do

kostki.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1, Rdwnosc

Mierdwnosci podiuzne nawierzchni naleky mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z normg BM-
G68/8931-04

[18].

Nierdwnosel podiuzne nawierzchni nie powinny przekraczac 1,0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawlerzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancjg £ 0,5%.
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6.4.3. Rzedne wysokosciowe

Raznice pomigdzy rzednymi wykonanegj nawierzchni | rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac +1 cm i
-2 cm.

6.4.4. Uksztaltowanie osi

0% nawierzchni w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi projekiowane] o wigce] niz £ 5 cm.
6.4.5. Szerokosc nawierzchni

Szerokost nawierzchni nie moze roznic sig od szerokosci projektowane] o wiece| niz £ 5 cm.

6.4.6. Gruboscé podsypki

Dopuszezalne odehyiki od projektowane] grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1,0 em.

6.4.7. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwost oraz zakres badan i pomiardw wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych przedstawiono w
tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwosc | zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszczegalnienie badan i

pomiardw

Minimalna czestotliwoss

badan i pomiarow

1 Spadki poprzeczne

10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety

2 Rzedne wysokosciowe

10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety

3 Uksztattowanie osi w planie

10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelaty

4 Szerokosé nawierzchni 10 razy na 1 km

5 Grubasé podsypki 10 razy na 1 km

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robat

Ogdlne zasady cbhmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jadn obmiarows jest mz (metr kwadratowy) wykonane] nawierzchni z kostki kamiennej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoine zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 Mymagania ogdlne” pkt B,

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjs projektowa, 55T | wymaganiami Infyniera, jeZeli
wazystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacyeh | ulegajacych zakryciu

Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki nalezg do robdt ulegajacych zakryciu, Zasady ich odbioru sg okreslone
W

SST D-M-00.00.00 Wymagania ogalne” pki 8.2.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt 9,
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 mz nawierzchni z kostki kamienne| obejmuje:
- prace pomiarowe | roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- uloSenie i ubicie kostki,
- wypeinienie spain,
- pielegnacje nawierzchni,
- przeprowadzenie badan | pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczng|,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
. PN-B-04101 Materialy kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wodg
. PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczanie mrozoodpomosci metoda bezposrednig
. PH-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie
. PN-B-04111 Mateniaty kamienne. Oznaczanie scieralnosci na tarczy Boehmego
. PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwieztosci)
. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
. PN-B-06712 Kruszywa mineraine do betonu zwyklego
. PM-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowsa
. PN-B-18701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania | ocena zgodnosci
1{] PMN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

W0 or = O L LD R =

11. PN-5-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
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12. PN-5-96026 Drogi samochodowe. Mawierzchnie z kostki kamienngj nieregularne]. Wymagania techniczne i
badania przy cdbiorze

13. BN-89/6731-08 Cement. Transport | przechowywanie

14. BN-T4/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

15. BN-86/6775-01 Elementy kamienne. KrawezZniki uliczne, mostowe i drogowe

16. BN-B0/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drag, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

17. EN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

18. BN-68/3931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty

19, Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IEDIM - 1994 r.
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